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Catatan Penilaian Karya Ilmiah oleh Reviewer: 
a. Kelengkapan Unsur isi Karya Ilmiah:  

 
Kelengkapan unsur dan isi laporan Sintesis Beads Kitosan Makropori Terikat-Silang Tripolifosfat 
dengan Penambahan Polivinil Alkohol sebagai Adsorben Asam Humat Air Gambut sudah baik  
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