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RINGKASAN

Telah dilakukan penelitian tentang Karakterisasi Material Lahan Rawa Daerah Banjarbaru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik material yang dimiliki lahan rawa
Banjarbaru dan untuk memberikan informasi tentang potensi pengembangan lahan rawa di
daerah Banjarbaru. Karakterisasi material menggunakan alat uji Energy Dispersive
Spectroscopy. Material yang diuji yaitu material pada permukaan dan di bawah permukaan
dengan kedalaman lebih kurang 50 m. Berdasarkan hasil karakterisasi didapatkan unsur-unsur
yang ada pada lahan rawa Banjarbaru yaitu Aluminium (Al), silikon (Si), besi (Fe), Karbon
(C), Titanium (Ti), Phospor (P), Oksigen (O) dan Fluor (F) di bagian permukaan lahan. Lahan
rawa pada kedalaman 50-100 cm, mengandung material Oksigen (O), Fluor (F), Natrium
(Na), Magnesium (Mg), Aluminium (Al), Silikon (Si), Indium (I), Calsium (Ca), Titanium
(Ti), Besi (Fe), dan Tembaga (Cu). Unsur oksigen merupakan unsur terbanyak pada material
lahan rawa Banjarbaru. Kandungan massa oksigen pada permukaan rawa sebesar 39,13%
(43,02% atom), sedangkan di bawah permukaan kandungan massa oksigen sebesar 45,67%
(61,70% atom) dari massa total sampel uji. Kandungan oksigen yang tinggi pada lahan rawa
Banjarbaru dapat disebabkan oleh ikatan dengan unsur logam seperti unsur aluminium
membentuk Al,O;, dengan unsur besi membentuk Fe,O; atau Fe;O.. dan dengan silikon

membentuk SiO».
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